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金纳米颗粒是现代材料研究的热门领域。

它们有独特的光学、电子和热学特性，

在各种应用中被使用，包括诊断分析、

显微学和电子学等。尽管在寻找新材料

方面引起很大兴趣，但其实它们自古代

就被用做彩色玻璃的染料。金纳米颗粒溶液显示了与其“宏观”形态

不同的光学特性，它们有微红的颜色，并随着颗粒尺寸增加改变。

这些光学特性可使用LAMBDA 265 UV/Vis可见分光光度计测量。
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金纳米颗粒溶液通过BBI溶液获得，有4种纳米颗粒尺寸：

10nm，20nm，60nm和100nm，并使用配有UV Lab软件的

LAMBDA 265 UV/Vis可见分光光度计测量。样品的浓度约

为每升溶液含2.9×10-4摩尔金。样品放置于10mm光程的

石英比色皿中，以去离子水作为空白，不经稀释直接测量。

实验设置如图1所示。

图1、测量金纳米颗粒的实验设置

随着金纳米颗粒尺寸增加，它们开始更快的沉降，所以非常

需要一种可以迅速测试光谱的方法。LAMBDA 265可以在

2秒内采集一张190nm-1100nm的完整光谱。

获得的光谱如图2所示。

这些光谱显示了当颗粒尺寸增加，吸收峰会向光谱的红色

方向移动。

图2、4种不同尺寸的金纳米颗粒溶液的吸收光谱

总结

这些数据展示了LAMBDA 265 UV/Vis分光光度计在快速

获得高质量光谱方面的能力。同时也显示了这台仪器可用来

测量更大尺寸的纳米颗粒，即使这些颗粒由于尺寸增加更

容易对光进行散射，且更快的沉降。
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